GUCLU VE GUVEMILIR TEDARIKCILERLE
MILL ve YERLI URUN GELISTIRME CALISMALAR/
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Malzeme Tanimi: Politiretan Tabanli Toz Boya (S-158)

Aciklamalar:

Ustiin UV dayanimi sebebi ile dis ortam kullanimi 6n planda olmak lizere, dis veya i¢ ortamda
celik/aliiminyum Gzeri uygulanabilmelidir. Kimyasal ve korozyon dayanimi yiksek olmalidir.

Uygulama Ozellikleri:

Uriin asagida tanimlanan yiizeylere tek kat olarak uygulanabilmeli ve belirtilen teknik ézellikleri
gostermelidir.

Alt Yizey On Hazirlik
Aliminyum Kromat donistirme / Kromatlama
Celik Cinko fosfat veya kromat donistirme

Teknik Ozellikler:

Uygun kirlenmis plakalarda;

Malzeme Teknik Ozellikleri

Renk AMS-STD-595 ve RAL kartela renkleri

Parlaklik Mat, 0-10 gloss (600 ‘de 1SO 2813’ye uygun olarak)

Desen ihtiyaca gore piitiirsiiz (diiz) veya ipek putirlii desenler calisilabilir
Uygulama Kalinlig PltUrsiz(diiz): 60-80 pm

ipek Pitiirli: 70-90 um

Yapisma Performansi Gt=0 (I1SO 2409’a uygun olarak)

Silindirik Bikme Testi ISO 1519’a uygun olarak 3/8 inch ¢capindaki silindir mandrel
Performansi etrafindaki bilkme sonucu gatlaga izin verilmez.

Darbe Testi Performansi ASTM D 2794’e uygun olarak 20inch/pound yiikseklikten birakilan

bilye sonucunda kilcal ¢atlak olusumuna izin verilmez.

Tuz sisi direnci 1000 saat, ASTM B117

Urtintin yerlilestiriimesi kapsaminda galismak isteyen firmalarin; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarini ve riinii
yerlilestirebilecek yetkinlikte oldugunu anlatan en fazla iki sayfa tanitim dokimanini millilestirme[@aselsan.com.tr adresine ‘
gondermeleri beklenmektedir. J
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EASELSAN AS. Tiirk Silahli Kuvvetlerini Gliglendirme Vakf'nin bir kurulugudur.

\




